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Tipologia di DPI / Type of PPE 
Dispositivi di protezione degli occhi 
Visiera  

Modello / Model 121-6S 

Campioni testati / sample tested  
(immagine prodotto / picture) 

 

 
Data di ricezione campioni / Date of receiving 
samples 

23/07/2020 

Data delle prove  / date of tests: 23-26/08/2020 

Test eseguiti / Tests carried out: 

 

- Qualità del materiale e superficie 
- Campo visivo 
- Diffusione della luce 
- Particelle alta velocità a temperature estreme  

 

Ispettore ANCCP CA / ANCCP CA Assessor Giuseppe Gazzerro 

1. 
I risultati delle prove si riferiscono esclusivamente a quanto sottoposto a verifica da parte del cliente 
The results of the tests are referred exclusively to what has been examined 

2.  
Alcune delle prove sono state affidate in sub appalto a laboratori accreditati 
Some test have been subcontracted to accredited laboratories 
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RISULTATI DELLE PROVE / TEST RESULTS 

 
 

Tipologia di prova / type of test Qualità del materiale e superficie 

Standard di riferimento / Reference standards EN 166: 2001 (EN 167 punto 5) 

Condizioni di prova / Test conditions Griglia illuminata 

Risultati / Outcome: 

 
 
 

N° campione Sono riscontrati difetti nel campione 

1 No 

2 No 

3 No 

 
 
 

Livello / Level: --- 

Esito / Evaluation PASSA 

 
 
 

Tipologia di prova / type of test Campo visivo 

Standard di riferimento / Reference standards EN 166: 2001 (EN 168 punto 17) 

Metodo di prova / Test method EN 168 punto 18 

Condizioni di prova / Test conditions ------ 

Risultati / Outcome: 

 
 
 

N° 
campione 

Raggiunto bordo protettore oculare 

1 No  

2 No  

3 No  

 
 
 
 

Livello / Level: ---- 

Limiti/Limits ---- 

Esito / Evaluation PASSA 
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Tipologia di prova / type of test Diffusione della luce 

Standard di riferimento / Reference standards EN 166: 201  

Metodo di prova / Test method  EN 167 (punto 4.2.2.) 

Condizioni di prova / Test conditions ------- 

Risultati / Outcome: 

 
 

campione Fattore di luminanza 

Oculare destro Oculare sinistro 

1 0,02 0,00 

2 0,00 0,04 

3 0,00 0,00 

 
 

Livello / Level: ---- 

Limiti/Limits ---- 

Esito / Evaluation PASSA 

 
 
 

Tipologia di prova / type of test Particelle alta velocità a temperature estreme 

Standard di riferimento / Reference standards EN 166: 2001 (7.3.4.) 

Metodo di prova / Test method  EN 168 (punto 9) 

Condizioni di prova / Test conditions Temp. (55±2)° C e(-5±2)  

Risultati / Outcome: 

 

campione Punto di verifica 

Frattura  
oculare 

Deformazione  Frattura 
alloggiamento 

1 No No  No  

2 No  No  No  

3 No  No  No  

 
 

Livello / Level: --- 

Limiti/Limits --- 

Esito / Evaluation PASSA 

 
 
 

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA / END OF TEST REPORT 

mailto:workprotection@anccp.it











